4. Y o
T-C.
AGRI VALILIGI
iL SAGLIK MUDURLUGU
Agn Egitim ve Aragtirma Hastanesi

COCUK NEVRESIM TAKIMI TEKNiK SARTNAMESI

1. 100 cm x 100 cm ebatlarinda olmalidir.

2. Carsaf 100 cm x 150 cm ebatlarinda olmahdur.

3. Yastik kilifi 50 cm x 70 cm ebadinda gizli kapakli olmalidir.

4. %100 pamuktan imal edilmis olmalidur.

5. Yikanma sonrasi solmamali, deforme olmamahdir.

6. Atki ve ¢cozgii toplama cm?® de en az 57 tel olmalidir.

7. Atk: ve ¢ozgilde ip ve tarih artiklan olmamalidir.

8. Kolay ve her tiirlii deterjanla ve gamagir suyu ile yrikanmaya uygun olmaldir.
9. Utiillenmesi kolay olmalidir.

10. Cekme oram sadece ilk yikamada bir metrekare en fazla; 2 cm, ¢ozgiide 2 cm olmalidir.
11. Nevresim agiz kismi en az 5 ilikli olup diigmeleri dikilmis olmalidur.

12. 90 C de yikanmaya elverigli olmalidir.

13. Nevresim takimi tek ¢arsaf, yastik kilifi ve nevresimden olugmals, nevresim takimlar agz
yapismali ambalajlarda kullanima hazir olmalidir.

14. Kurum tarafindan numune iizerinden degerlendirme yapilip, renk kurum tarafindan
belirlenecektir.

15. Agr Egitim ve Aragtirma Hastanesi logusu bulunmahdir.
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T.C.
AGRI VALILIGI
iL SAGLIK MUDURLUGU
Agn Egitim ve Aragtirma Hastanesi

BEBEK BATTANIYESi TEKNiK SARTNAMESI]
1.Ebad: 90x90 cm olacak.

2. Dokuma %100 pamuklu olacaktir.

3. En fazla 60 c de yikanabilir olacaktir.

4, Kenarlan bilyeli olacaktir.

5. Cinsi pazen kumag olacaktir.

6. Gramaj1 en az 350 gram olup gift katli olacaktir.

7. Kurum tarafindan numune iizerinden degerlendirme yapilip, renk kurum tarafindan
belirlenecektir.

8. Uriinler tek tek ambalajli olacaktir.

9. Agn Egitim ve Aragtirma Hastanesi logusu bulunmahdir.
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T.C.
AGRI VALILIGI
iL SAGLIK MUDURLUGU
Agn Egitim ve Aragtirma Hastanesi

PiKE TEKNIK SARTNAMES]

1. 9100 Pamuklu kumastan dokunmusg olmahdir.

2. Pike ebatlan 175*220 cm olmalidir.

3. Kenar katlamalar1 4 cm ve dort kenardan olmalidir.

4. 60 derecede yikanabilmeli gekme oram maksimum %8 olmalidir.

5. Agirlig 310gr/ m? olmalidur.

6. iplik: Atky; 6/1 ve Gozgi;8/1, Atka sikhigy; 23/25/ cm? olmalidir.

7. Yikama maddeleri ile 6zelligi bozulmamalidur.

8. Kumas iizerinde kesinlikle oksidasyon (renk dalgalanmasi) hatast olamamaldur.

9.Kumas numune ilzerenden degerlendirilecektir. Numune teslim tutanaklari ihale dosyasina
konulmast zorunludur aksi halde dosya degerlendirme dis1 birakilacaktir.

10. Alinan numune bagimsiz laboratuvar tarafindan teste tabi tutulacaktir.

11. ISO 9001-2008 kalite yonetim sistemine haiz boyahaneler tarafindan ve uluslararas: kalite
standartlari olan CE belgesine sahip igletmelerin vermis oldugu yetki ve uygunluk onayi olan
diriinler satin alinacaktir. fstenilen ihale dosyasina konulacaktir. Aksi takdirde degerlendirme

disi1 kalacaktir.

12. Agr1 Egitim ve Aragtirma Hastanesi logusu bulunmahdir.
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T.C.
AGRI VALILIGI
iL SAGLIK MUDURLUGU
Agn Egitim ve Aragtirma Hastanesi

NEVRESIM TAKIMI (YETiSKIN)TEKNIK SARTNAMES]

1.Nevresim takimi 160 cm x 200 cm ebatlarinda olmalidir.

2. Nevresim takimi beyaz renkte olmahdur.

3. Yastik kilifi 50 cm x70 cm ebadinda gizli kapakl: olacaktir.

4. %100 pamuktan imal edilmis olmalidur.

5. Yikanma sonras: solmamali ve deforme olmamahdir.

6. Atki ve ¢ozgil toplama cm? de en az 57 tel olmalidir.

7. Cekme oram sadece ilk yikamada bir metrekare en fazla; 2 cm, ¢dzgiide 2 cm olmalidir.
8. Atki ve gozgiide ip ve tarih artiklan olmamalidir.

9. Utiilenmesi kolay olmalidir.

10. Nevresim apiz kismi en az 5 ilikli olup diigmeleri dikilmig olmalidur.

11. Kolay ve her tiirlii deterjanla ve camasgir suyu ile ytkanmaya uygun olmalidur.
12. Numune idarece degerlendirilecektir.

13. Agr Egitim ve Aragtirma Hastanesi logusu bulunmahdir.
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T.C.
AGRI VALILIiGI
iL SAGLIK MUDURLUGU
Agn Egitim ve Aragtirma Hastanesi

YASTIK ( ELYAF) TEKNiK SARTNAMESI

1. Yastik Slgiisti 50*70 cm lgiilerinde olmalidir.

2. Yastik siltesi 44 Tel/ cm? olmalidir. Silte kumagi %100 pamuk olmalidur.

3.Yastik icerisinde dolgu malzemesi %100 boncuk silikon elyaf olmalidir.

4. Uriiniin toplam agirhigs (siltesi ve ierisindeki boncuk silikon elyaf) 950 gr olmalidir.

5. Uriin igerisindeki boncuk silikon elyaf, ytkama veya kullanma esnasinda kegelesme ve top
aklama yapmamalidr.

6. Yastik {iriinii numune iizerinden degerlendirilecektir. Numune teslim tutanaklan ihale
dosyastna konulmast zorunludur aksi halde dosya degerlendirme di1 birakilacaktir.

7. Alinan numune bagimsiz laboratuvar tarafindan teste tabi tutulacaktir.
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AGRI VALILIGI
iL SAGLIK MUDURLUGU
Apr Egitim ve Araghrma Hastanesi

COCUK YATAK KORUYUCU(ALEZ) TEKNIiK SARTNAMES{

1. Hijyenik yatak koruyucu &rtii 3 (ii¢) bdliimden olugmalidir.
a.) En alt tabaka polietilen su gegirmez ve deliksiz kistmdan ibaret olmalidir.
b.) Orta tabaka seliiloz olmalidir.
c. Ust tabaka su gecirgen hidrofilik Non Wowen materyalden olmalidur.

2. Yatak koruyucu drtii 60 cm x90 cm (= 5 cm ) ebatlarinda olmahdir.

3. Uretici firmada CE belgesi olmahdir.

4. Hastanin cildine degen kisimlar rahatsizlik vermeyecek dzellikte olmali ve antialerjik
yapida olmal: cildi tahris etmemelidir.

5. En az 10’1u paketler halinde olmalidir

6. Uriin T.C. Saglik Bakanli: tarafindan onayli olmal ve istekli firma tarafindan onayli
oldugu belgelendirilmelidir.

7. Su emici 6zelligi olmah topaklanma yapmamalidur.
8. Yatak koruyucu bez dayanikli olmalt kolay yirtilmamalidir.
9. Numune degerlendirilecektir.

: Vo -
Lhal SeneidEL
TNl Seveetel—




T.C.
AGRI VALILIGI
iL SAGLIK MUDURLUGU
Agn Egitim ve Araghrma Hastanesi

YASTIK KORUYUCU(YASTIK ALEZI) TEKNIK SARTNAMESI

1. En az 50x70 ebatlarinda siv1 gegirmeyen istii havlu alti politiretan olmahidir.
2. Yikama sicakh@inda erimemeli ve birbirine yapigmamahdr.

3. Yikama sonras: dlgiilerinde bir degisiklik oimahdir.

4, Beyaz renk olmahdur.

5. Teri emmeli hava gecirgenligi olmali 1slaklig alta gegirmemelidir.

6. Camasir suyundan etkilenmemeli, siilfirik asit harig temizlik maddeleri ile temizlenmelidir.




T.C.
AGRI VALILIGI
L SAGLIK MUDURLUGU
Agr Egitim ve Aragtirma Hastanesi

YATAK KORUYUCU(YETISKIN YATAK ALEZI) TEKNiK SARTNAMESI

1. Ustii havlu alt1 poliiiretan olmal: iizerinde kullanilan kumagin 85 i Kardering 15 i akrilik
veya polyester olmalidir.

2. Kullanilan pamuk veya pamuk polyester kumagin metrekare agirligt en az 140 g ped
kismimin metrekare agirhigi poliiiretan cinsinden en az 380 g olmalidur.

3. Camagir makinelerinde 90 C de yikanabilir olmalidir.

4. Yikama sicakhiginda erimemeli ve birbirine yapigmamal, y1ikamadan sonra ¢abuk kuruyan
ve iitil istemeyen ozellikte olmalidir.

6. Yikandiktan sonra en,boy ebatlar kiigiilmemeli ve yrikamada ¢ekmezligi atki- ¢6zgii
yoniinden en ¢ok 0,5 olmalhdir.

6. En az 750 yikanabilme garantili olmalidur.

7. Beyaz renkte olmalidir.

8. Antibakteriyel, antiallerjen olmal ve terleme yapmamalidur.

9. Teri emmeli hava gegirgenligi olmali, 1slakhig1 alta gegirmemelidir.

10. Yatak iistii ebadi 90x 190 cm olmalidur.

11. Yatak yanlarinda 20 ser cm lik yiikseklik olup dort kgeden lastikli olmalidur.

12. Camasir suyundan etkilenmemelidir. Siilfirik asit harig temizlik maddeleri ile
temizlenebilmelidir.

13. TSE EN ISO 9001: 2000 kalite yonetim sistem standartlar: belgesine sahip olmaldur.
le tek parga olmalidir.
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T.C.
AGRI VALILIGI
L SAGLIK MUDURLUGU
Agn Egitim ve Arastirma Hastanesi

YETISKIiN HASTA BATTANIYESI TEKNIK SARTNAMESI
1. Battaniyeler 160x220 (+%3) cm ebatlarinda olacaktir.
2. Battaniye kalinhig1 en az 3mm olacaktir.

3. Battaniyelerin {iretimde yeni yiin ve sentetik kullamlacak, yiin iplik haline
donigtiiriilmeden dnce sicak su ile iyi bir sekilde yikanmig olacaktur,

4. Battaniyelerin; ( kopma mukavemeti TS. EN ISO 13934-1 E gore yapilacaktir.)
5. Battaniye, diizgiin bir sekilde sardonlanmug olacaktir.

6. Kullantlacak bordiiriin (kenarin, bilye) rengi battaniye rengi ile uyumlu olacaktir. Cozgii ve
tel say1s1 en az25 tel/cm biikiimlii polyester iplik ¢ozgii ipligi: atk ipligi: Yiin ve sentetik lifin
uzunlugu %100 Polyester veya Akrilik en az %70 ylin kalam sentetik elyaf (Polyester
Akrilik Polyamid) 60 ile 80 mm arasinda iplik numarasi: iplik siklig1: Kopma mukavemeti:
Cozgii 60 tex Ya da 540 denye Cozgi igin en az 12 tel/cm Cozgii icin en az: 750 N Atki: en
az 2,5 Nm Atk igin 12 tel/cm Atk1 icin en az 250 N Atk tel sayisi en az 27 tel/cm bikiimsiiz
polyester Iplik Orgiisii Bezayafi

7 Battaniyenin bilyesi kenarin tek yiiziinden en az 3 cm genisliginde sentetik iplikte , i¢e
kivrik cift dikisli, kenarlar agik kalmayacak sekilde ve koseleri ¢apraz dikisli olacaktir. (Zarf
dikisi)

8.Battaniyenin bir biitiin halinde agithig1 en az 2400 gr olacaktir.

9 Battaniyelerde egrilik, yirtik, leke, giive yenigi, kiif kokusu veya fena bir koku, tamir
gormils yerler (delik, kesik, yirtikligin tamir gormisliigi), 1slaklik ve renk dalgalanmasi
olmayacaktir.

10. Battaniyelerde desene bozuk akt1 ve ¢dzgil hatalar1 bulunmayacaktir.

11. Battaniyeler, elle tutulduklarinda yalp: ve sert hissini vermeyecek yumusak bir tugeye
sahip olacaktir.

12. Yag miktar: en fazla % 3,5 olacaktur.
13. Kiil miktar:: en fazla % 3 olacaktir.

14: PH degeri: 5-9 arasindan olacaktir.
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15. Kumas numune iizerenden degerlendirilecektir. Numune teslim tutanaklari ihale dosyasina
konulmasi zorunludur aksi halde dosya degerlendirme dig: birakilacaktir.

16. Ahinan numune bagimsiz laboratuvar tarafindan teste tabi tutulacaktir.

17. Renk haslipy; yikamaya, 15182 ve siirtiinmeye karsi dayanikli olacaktir. (TS EN ISO 105-
C06 ya gore yapilacak gri skalaya gore dort seviyesinde olacaktir.)

18. Agr1 Egitim ve Aragtirma Hastanesi logusu bulunmahdir.
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T.C.
AGRI VALILIGI
iL SAGLIK MUODURLUGUO

Agn Dogubeyazit Dr. Yagar Eryilmaz Devlet Hastanesi

COCUK YATAK KORUYUCU TEKNIK SARTNAMESI

a.

Hijyenik yatak koruyucu 6rtd 3 (Uig) béiirmden olugmalidir.

En alt tabaka polietilen su gegirmez ve deliksiz kisimdan ibaret olmalidir.
Orta Tabaka seltioz olmaldir.

Ust tabaka su gegirgen hidrofilik Non Wowen materyelden olmalidir.
Yatak koruyucu értii 60 cm x 90 cm (+ 5 cm) ebatlarinda olmalidir.
Uretici firmada CE belgesi olmaldir.

Hastanin cildine deden kisimlar rahatsizlik vermeyecek tzellikte olmah ve antialerjik yapida

olmali cildi tahris etmemelir.

5.

En az 10’ lu paketler halinde olmalidir.

Uriin; T.C.Saglk Bakanli§i tarafindan onayli olmalh ve istekli firma tarafindan onayli
oldudu belgelendiriimelidir.

8.

su emici &zelligi olmal topaklanma yapmamalidir.

9. Yatak koruyucu bez dayanikli olmali kolay yirtiimamalidir.

10.Numune degerlendirilecektir

7. Dogubayazit Dr. Yasar Eryilmaz Devlet Hastanesi logusu bulunmalidir.
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T.C.
AGRI VALILIGI
iL SAGLIK MUDURLDGU

Agn Dogubeyazit Dr. Yagar Eryilmaz Devlet Hastanesi

YASTIK KORUYUCU TEKNIK SARTNAMESI

1. En az 50x70 cm Ebatlarinda sivi gecirmeyen stii havlu alti pélitiretan olmahdir.

2. Yikama sicakhiginda erimemeli ve birbirine yapismamaldr,

3. ytkama sonrasi dlgiilerinde bir degisiklik olmamaldir.

4. Beyaz Renk olmalidir,

5. Teri emmeli hava gegirgenli olmali islakhi§ alta gegirmemelidir.

6. Camasgir suyundan etkilenmemeli siilfirik asit hari¢ temizlik maddeleri ile temizlenmelidir.

7. Dogubayazit Dr. Yagar Eryilmaz Devlet Hastanesi logusu bulunmahdir,
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T'. C.' .
AGRI VALILIGI
iL SAGLIK MODURLUGU

Agn Dogubeyazit Dr. Yagar Eryilmaz Devlet Hastanesi

COCUK NEVRESIM TAKIMI TEKNIK SARTNAMESI

1. 100 cm x 100 cm ebatlarnnda olmalidir.

N

. Carsaf 100 cm x 150 cm ebatfarinda olmalidir.

w

. Yastik kihfi 50 cm x 70 cm ebadinda gizli kapakl olacaktir.

F

. 100 pamuktan imal edilmis olmalidir.

5. Yikanma sonrasi solmamali ve deforme olmamahdir.

o

. Atki ve ¢ozgii toplama cm? de en az 57 tel olmahdir.

~J

. Atki ve ¢ézgiide ip ve tarh artiklar olmamahdir.

[+

. Kolay ve her tiirlii deterjanla ve camagir suyu ile yikanmaya uygun olmalidir.

9. Utiilemesi kolay olmalidir.

10. Cekme orani sadece ilk yikamada bir metrede en fazla; 2 cm, gbzgiide 2 cm olmalidir.
11. Nevresimin agiz kismi en az 5 ilikli olup diigmeleri dikilmig olmaltdir.

12. 90 derecede yikanmaya elverigli olmalidir.

13. Nevresim takimi tek carsaf, yastik kilifi ve nevresimden olugmali, nevresim takimlar agzi
yapismali ambalajlarda kullarima hazir olmaldir.

14. Nevresim takimlarinda dikis basglama ve bitis yerlerinde pekistirme yapilacaktir.

15. Kurum tarafindan numune Gzerinden degerlendirme yapilip, renk kurum tarafindan
belirlenecektir.

15) Dogubayazit Dr. Yagar Eryilmaz Devlet Hastanesi logusu bulunmalidir.
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T.C.
AGRI VALILIGH
iL SAGLIK MUDURLUGO

Agri Dogubeyazit Dr. Yagar Eryilmaz Devlet Hastanesi

BEBEK BATTANIYESI TEKNIK SARTNAMESI

1- Ebadi 90X 90 cm olacak.

2- Dokuma 100 pamuklu olacaktir.

3- En fazla 60 ¢ de yikanabilir olacaktir.

4- Kenarlan biyeli olacaktir.

5- Cinsi pazen kumas olacaktir.

6- Gramaj) en az 350 gram olup ¢ift kath olacaktir.

7- Kurum tarafindan numune iizerinden degerlendirme yapilip, renk kurum tarafindan
belirlenecektir.

8- Uriinler tek tek ambalajli olacaktir.

9) Dogubayazit Dr. Yasar Eryilmaz Devlet Hastanesi logusu bulunmalidir.
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T.C.
AGRI VALILIGI
iL SAGLIK MODURLUGU

Agin Dogubeyazit Dr. Yasar Eryilmaz Devlet Hastanesi

YATAK KORUYUCU TEKNIK SARTNAMESI

1. Ustii havlu alti poliliretan olmali (izerinde kullanilan kumagin 85 i Kardering ipligi 15 i akrilik veya
polyester olmalidir.

2. Kullanilan pamuk ve pamuk polyester kumagin metrekare agirhg en az 140 g ped kisminin
metrekare agirlig1 poliliretan cinsinden en az 380 g olmalidir.

3. Camagir makinelerinde 90° C de yikanabilir olmalidir.

4. Yikama sicakhiginda erimemeli ve birbirine yapigmamal, yikamadan sonra ¢abuk kuruyan ve iti
istemeyen dzellikte olmalidir.

5. Yikandiktan sonra en, boy ebatlari kiigiilmemeli ve yikamada ¢ekmezligi atki — ¢dzgii yoniinden
en ¢ok 0, 5 olmalidir,
6. En az 750 yikanabilme garantili olmaldr.

7. Beyaz renkte olmahdir.

8. Antibakteriyel, antiallerjen olmali ve terleme yapmamalidir.

9. Teri emmeli hava gegirgenligi olmali, islaklif alta gegirmemelidir.

10. Yatak iistii ebadi 90 X 190 cm. olmalidsr.

11. Yatak yanlarinda 20 ser cm’lik yiikseklik olup dort kdseden lastikli olmalidir.

12. Camasir suyundan etkilenmemelidir. Siilfirik asit harig temizlik maddeleri ile
temizlenebilmelidir.

@TSE EN 1SO 9001: 2000 kalite yonetim sistem standartlan belgesine sahip olmaldir.

14, Alez kesinlikle tek parca olmalidir

15) Dogubayazit Dr. Yasar Eryilmaz Devlet Hastanesi logusu bulunmalidir,
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T. C.
AGRI VALILIGI
iL SAGLIK MUDURLUGU

Agri Dogubeyazit Dr. Yasar Eryilmaz Devlet Hastanesi

PIKE TEKNiIK SARTNAMESI

1) 100 Pamuklu kumagtan dokunmusg olmalidir.

2) Pike ebatlari 175*220 cm olmahdir.

3) Kenar katlamalan 4 cm ve dér kenardan olmahdr.

4) 60 derecede yikanabilmeli gekme oram maksimum %8 olmalidir,
5) Agirhigr 310gr/M? olmalidir.

6) iplik: Atki ; 6/1 ve Cozgii ; 8/1, Atki Sikhgy; 23/25/cm? olmalidir,
7) Yikama maddeleri ile 6zelligi bozulmamahdir.

8) Kumas iizerinde kesinlikle oksidasyon (renk dalgalanmasi) hatasi olmamalidir.

@ Kumas numune iizerinden degerlendirilecektir. Ll\l’uwge_tgsjim‘tu_tyr_aklanihale dosyasina

konulmasi zorunludur aksi halde dosya degerlendirme digi birakilacaktir.
10} Alinan numune bagimsiz laboratuvar tarafindan teste tabi tutulacaktir.

ISO 5001-2008 kalite ydnetim sistemine haiz boyahaneler tarafindan ve uluslararasi kalite
standartian olan CE belgesine sahip igletmeler 'in vermis oldugu yetki ve uygunluk onayi olan irtinler

satin alinacaktir. istenilen belgeler ihale dosyasina konulacaktir. Aksi takdirde degerlendirme digi
kalacaktir.

12) Dogubayazit Dr. Yagar Eryilmaz Devlet Hastanesi logusu bulunmalidir.
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T. C.
AGRI VALILIGI
iL SAGLIK MUDURLUGU

Agn Dogubeyazit Dr. Yagar Eryilmaz Deviet Hastanesi

YASTIX {ELYAF) TEKNIK SARTNAMESI
1) Yastik dl¢iisii 50*70cm Slgilerde olmahdir.
2) Yastik siltesi 44 Tel/cm? olmalidir. Silte kumas) %100 pamuk olmalidir.
3) Yastik igerisindeki dolgu malzemesi %100 boncuk silikon elyaf olmaldir,
4) Oriiniin toplam agirhg (siltesi ve icerisindeki boncuk silikon elyaf) 950gr olmalidir.

5) Uriin igerisindeki boncuk silikon elyaf, yikama veya kullanma esnasinda kegelesme ve topaklanma
yapmamalidir.

6) Yastik iirinii numune izerinden degerlendirilecektir. Numune teslim tutanaklan ihale dosyasina
konulmasi zorunludur aksi halde dosya degerlendirme di) birakiacaktir,

7) Alinan numune bagimsiz laboratuvar tarafindan teste tabi tutulacaktir.




T‘. C.‘ .
AGRI VALILIGI
IL SAGLIK MUDURLUGU

Agn Dogubeyazit Dr. Yagar Eryilmaz Devlet Hastanesi
YETiSKIN HASTA BATTANIYESI TEKNIK SARTNAMESI
Battaniyeler 160 x 220 (+%3) cm ebatlarinda olacaktir.

2) Battaniyelerin {iretiminde yeni yiin ve sentetik kullanilacak, yiin iplik haline doniistiriimeden &nce
sicak su ile iyi bir sekilde yikanms olacaktir.

3) Battaniye kalinhgi en az 3 mm olacaktir.

4) Battaniyelerin lif oranlan:

5) Battaniyelerin; {Kopma mukavemeti TS. EN ISC 13934-1 E gore yapilacaktir.}
6} Battaniye, diizgiin bir sekilde sardonlanmig olacaktir.

7) Kullamlacak bordiiriin (kenarin, biye) rengi battaniye rengi ile uyumlu olacaktir. Cozgii tel sayisi En
az 25 tel/ em bikiimli polyester iplik Cozgii ipligi: Atki ipligi: Yiin ve sentetik lifin uzunlugu % 100
Polyester veya Akrilik En az % 70 yiin Kalam sentetik elyaf (polyester, Akrilik, Polyamid) 60 ile 80 mm
arasinda iplik Numaras: iplik sikhg : Kopma mukavemeti: Cozgii: 60 tex ya da 540 denye Cozgil icin
en az: 12 tel/cm Cozgil icin en az: 750 N Atki: En az 2,5 Nm Atk icin en az: 12 tel/cm Atk igin en az:
250 N Atk tel sayisi En az 27 tel / cm bikimstliz polyester iplik Orgiisii Bezayag

8) Battaniyenin biyesi kenarin tek yiiziinde en az 3 cm genisliginde sentetik iplikle, ige kivrik gift
dikisli, kenarlar agik kalmayacak sekilde ve kdgeleri capraz dikigli olacaktir. (Zarf dikisi)

9) Battaniyenin bir biitiin halinde agirhigi en az 2400 gr olacaktir.

10} Battaniyelerde egrilik, yirtik, leke, giive yenigi, kiif kokusu veya fena bir koku, tamir gérmils
yerler (delik, kesik, ywrtikhigin tamir gérmiisleri}, 1slakhk ve renk dalgalanmas: olmayacaktir.

11) Battaniyelerde deseni bozacak atki ve ¢6zgil hatalan bulunmayacaktir.

12) Battaniyeler; elle tutulduklarinda yagl ve sert hissini vermeyecek yumusak bir tuseye sahip
olacaktir.

13) Yag miktan; en fazla % 3,5 olacaktir.
14) Kiil miktar; en fazla % 3 olacaktir.

15) PH degeri 5 - 9 arasinda olacaktir.

pOCORY. A ;
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16) Renk hashg; yikamaya, 15iga ve sirtiinmeye karg: dayamikh olacaktir. { TS EN ISO 105- CO6 ya giire
vapilacak gri skalaya gore dirt seviyesinde olacaktir.)

17) Kumas numune Uzerinden degerlendirilecektir. Numune teslim tutanaklar ihale dosyasina
konulmas zorunludur aksi halde dosya degerlendirme disi birakilacaktir,

18) Alinan numune bagimsiz laboratuvar tarafindan teste tabi tutulacaktir.

19) Dogubayazit Dr.Yasar Eryilmaz Devlet Hastanesi logusu bulunmalidir,

pOC.DR YILMAZ
WAYAJT HASTANE
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T.C.
AGRI VALILIGI
iL SAGLIK MUDURLUGU
Agn Dogubayazit Dr. Yasar Eryilmaz Devlet Hastanesi

NEVRESIM TAKIMI TEKNiK SARTNAMESI

1- Nevresim Takimi 160 cm x 220 cm ebatlarinda olmalidir.

2- Nevresim Takimi beyaz renkte olmalidir,

3- Yastik kilifi 50 ¢m x 70 em ebadinda gizli kapakli olacaktir,

4- %100 pamuktan imal edilmis olmalidur.

3- Yikanma sonrasi solmamah ve deforme olmamaldir.

6- Atki ve ¢dzgl) toplama cm? de en az 57 tel olmalidir.

7- Atki ve gizglide ip ve tarh artiklar olmamalidir,

8- Kolay ve her tiirl0 deterjanla ve gamagir suyu ile yikanmaya uygun olmalidr.
9. Uttilemesi kolay olmalidir.

10- Cekme orani sadece ilk yrkamada bir metrede en fazla; 2 cm, ¢tzgtide 2 cm olmahidir.
11- Nevresimin agiz kismi en az 5 ilikli olup diigmeleri dikilmis olmalidir,

12- Dogubayazit Dr. Yasar Eryilimaz Devlet Hastanesi logosu bulunmalidir.

13- Numune idarece degerlendirilecektir.
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T.C.
AGRI VALILIGI
iL SAGLIK MUDURLUGU

PATNOS DEVLET HASTANESI

NESRESIM TAK!MI TEKNIK SARTNAMES]

1- Nevresim takimi 160 cm* 220 cm ebatinds olmalidir,

2-  Nevresim Takimi bayaz renkte olmalidir.

3- Yastik kit 50 cm* 7C cm ebatinda gizli kapakl olmalidir.

&- 9100 Pamuktan imal edilmis olmalidir.

5- Yikanma sonrasi solmamalr ve deforme olmamalidir.

&- Atki ve ¢dzgl toplama santimetre karede en az 57 te! olmahdir,

7- Atk ve ¢bzgude ip ve tarh artiklan olmamalidir,

8- Kolay ve her tiirlii deterjan ile ve gamagir suyu ile yikanabilir olmalidir.

9-  Utillenmesi kolay olmalidsr.

10- Cekme orant sadece ilk yikamada 1 metrede an fazia; 2 em, cézgtide 2 cm olmalidir.

11- Nevresimin agiz kismi en az 5 ilikli olup diigmeteri dikitmis olmalidir,

12- Patnos Devlet Hastanesi logosu ve ismi takimiar Gzerinde bulunmalidir,

13- Numune idarece degerlendirilecektir.

14- Belirtilen sayilarda Cocuk servisi, Kadin Dogum Servisi ve Dogumbhane birimlerinin renkleri

farkh olacaktir.

13- Nevresim takimlarin 150 adedi Kadin Dogum Servisi ve Dogumhane birimlerinde kullaniimak
izere pembe renkli ve ¢izgili olmalidir. Degerlendirme numune iizerinden idarece
vapilacalktir,

16- Nevresim takimlarinin 75 adedi Cocuk Servisi biriminde kullaniimak tizere cizgi film
karakterleri olmahdir. Degertendirme numune {izerinden idarece yaptlacaktir.




T.C.
AGR! VALILIGH
iL SAGLIK MUDURLUGU

PATNOS DEVLET HASTANESH

YETiSKIN HASTA BATTANIYESI TEKNiK SARTNAMESI

1- Battaniyeler 160*220 (+- 3) cm ebatinda clmalidir.

2- Battaniyelerin Gretiminde yeni yiin ve sentetik kulianilacak, yiin ipek haline donistiiriiimeden
dnce sicak su ile iyi bir sekilde yikanmis olacaktir,

3- Battaniye kalinligi en az 3 mm olmalidir.

4- Battaniyelerin lif oranlari:

5- Battaniyelerin ; (kopma mukavemeti TS.EN 1S013934-1 E gére yapilacaktir)

6- Battaniye diizgin bir sekilde sardonlanmig olacaktir.

7- Kullanilacak bérdiriin (kenarin, bive) rengi battaniye rengi ile uygun olacaktir. Cozgii tel
sayilan en az 25 tel/cm bUkomll polyester iplik ¢dzgdl ipligi : atki ipligi: yin ve sentetik lifin
uzuniugu %100 polyester veya akrilik en az %70 ytin, kalani sentetik elyaf (polyester, akrilik,
polyamit) 60 ile 80 mm arasinda iplik numaras : iplik sikligs : kopma mukavemati : cbzgi : 60
tex ya da 540 denye ¢dzgil icin en az 12 tel / cm ¢dzgi icinen az;; 750 m atk:: en az 2,5 nm
atkiicin en az 12 tel/cm atkiigin en az : 250 n atki tel sayisi 27 tel / em biikiimsiliz polyester
iphk orgiisii bezayag!.

8- Battaniyenin biyesi kanarin tek yuzinde en 3z 3 cm genisliginde sentetik iplik ile, ica kivrik gift
dikisli, kenariar agik kalmayacak sekilde ve kiseleri capraz dikisli olacaktir. {zarf dikisi)

9- Battaniyenin bir bitiin halinde agirhgi en 2z 2400 gr. Olacaktir.

10- Rattaniyelerde egrilik, yirtik, leke, giive yenigi , kif kokusu, veya fena bir koku, tamir gérmis
yerler {delik, kesik, ytrtigin tamir g&riisleri) 1stakiik ve renk dalgalanmass olmayacaktir,

11- Battaniyelerde deseni bozulacak atki ve ¢ézgii hatalan bulunmayacaktir,

12- Battaniyeler; elle tutuldugunda yagl ve seri hissini vermeyip yumusak bir tuseye sahip
olacaktrr,

13- Yag miktan en fazla %3,5 olacaktir.

14- Kiil miktari ; en fazla %3 olacaktir.

15- Ph degeri 5-9 arasinda olacaktir.

16- Renk hashg; yikamaya, 1siga ve siirtiinmeye karst dayzmkh olacaktir. (TS EN 150 105-C06 ‘ya
gdre yapilacak gri skalaya gore 4 seviyasinde olaczktir)

17- Kumas numune dzerinde degerlendirilecektir.

18- Numune teslim tutanakiari inale dosyasina konulmast zoruniudur. Aksi takdirde dosya
degerlendirme dist birakdacaktir.

19- Alinan numune bagimsiz laboratuvar tarafindan teste tabi tutulzcaktir.

20- Patnos Deviet Hastanesi ismi ve Logosu bulunmalidir.



T.C.
AGR! VALILIGI
L SAGLIK MUDURLUGU

PATNOS DEVLET HASTANES

YASTIK (ELYAF) TEKNIK SARTNAMESI

Yastik &lctisi 50*70 cm &lclilerinde olmalidsr.

Yastik siltesi 44 tel / santimetre kare olmaldir. Silte kumagi %100 pamuk olacaktir.
Yastik icerisindeki dolgu malzemesi %100 boncuk silikon elyaf olmahdir.

Urtintin toplam agirlig { siltesi ve icerisindeki boncuk silikon elyaf) 950 gr otmalidor.
Uriin igerisindeki boncuk silikon elyaf, ytkama veya kullanma esnasinda kecelesme ve
topraklama yapmamalidir.

Yastik Uriinil numune lzerinden degerlendirilecektir.

Numune teslim tutanaklan ihale dosyasina konulmasi zoruntudur.

Alinan numune bagimsiz laboratuvarda teste tabi olacaktir.




T&
AGRI VALILIGI
iL SAGLIK MUDURLUGU

PATNOS DEVLET HASTANESI

YASTIK KORUYUCU TEKNIK SARTNAMESI

En az 50*70 cm ebatlarinda sivt gegirmeyen Ustl havlu alti polidretan olmahdir.

Yikama sicakliginda erimemeli ve birbirine yapismamalidir.

Yikama sonrasi Slciilerinde bir degisiklik oimamaldir.

Beyaz renkte olmalidir,

Teri emmeli ve hava gecirgenligi olmals. islakhgi alta gecirmemelidir.

Camagir suyunda etkilenmemeli, stilfiiriik asit haric ternizlik maddeleri l2 temizlenebilmelidir.
Patnos Deviet Hastanesi ismi ve logosu bulunmahdir.




T.C.
AGR! VALILIGI
iL SAGLIK MUDURLUGU

PATNOS DEVLET HASTANESI

YATAK KORUYUCU TEKNIK SARTNAMESI

1- Ustii havlu, alty poliiiretan olmalidir. Uzerinde kullanidan kumasgin %85i kardering ipligi , %15i
akrilik veya polyester oimaldir.

i- wRullanilan pamuk ve pamuk polyester kumasin metrekare agirhg en az 140 g, ped Kisminin
metrekare agirhg poliliratan cinsinden en az 380 gr olmalidir.

3- Camasir makinelerinde 90 deracede yikanabilir olmalidir.

4- Yikama sicakliginda erimemeli ve birbirine yapismamah, yikamadan sonra cabuk kuruyan ve
utd istemeyen Gzellikte olmahdr.

5- Yikandiktan sonra en, boy ebattan kictiimemeli ve yikamada ¢cekmezligi atki-cozgii ydninden

en ¢ok (0,5 olmalidir.

En az 750 yikanabilme garantili olmahdir.

Beyaz renkte olmalidir.

Antibakteriyel, antiallerjen olmal ve terieme yapmamaldir.

9- Teri emmeli, hava gecirgeniigi olmal , 1slakhg: alta gecirmemelidir.

10- Yatak ustli ebati 90%190 ofmalidir.

11- Yatak yanlarinda 20ser cm’lik yiikseklik olup dort kdseden lastikli olmalidir.

12- Camasir suyundan etkilenmemelidir. Stlfirik asit hari¢ temizlik maddeleri ile
temizlenebimelidir

13- TSE EN ISO 9001 - 2000 Kalite ydnetim sistem standartian belgesine sahip olmahdur.

14~ Alez ke<inlikle tek parca olmalidir,

15- Patnos Deviet Hastanesi ismi ve logosu olmalidir.

0~ o
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T.C.
AGRI VALILIGI
iL SAGLIK MUDURLUGU

PATNOS DEVLET HASTANESI

PiKE TEKNIK SARTNAMES

%100 Pamuklu kumagtan dokunmus olmalidir.

Pike ebatlart 175*220 cm olmahdir.

Kenar katlamalari 4 cm ve dor kenardan olmaidir.

60 derecede yikanabilmeli , cekme oram maksimum %0 olmahdir.

Agirhig 210 gr/metre kare olmalidir,

iplik : Atki; 6/1 ve Cozgli ; 8/1, Atkt siklifi 23/25/santimetre kare olmalidir,

Yikama maddeleri ile Gzelligi bozulmamahdir.

Kumas Uzerinde kesinlikle oksidasyon (renk dalgalanmasi) hatast olmamalidir.

Kumas numune lizerinde degerlendirilecektir. Numune testim tutanakiari ihale dosyasina
konulmas! zorunludur. Aksi halde dosya degerlendirme digt birakiiacaktir,

Alinan numune bagimsiz laboratuvarda teste tabi tutulacaktur.

ISO 8001 — 2008 Kalite ydnetim sisteming haiz boyahaneler tarafindan ve uluslararas kalite
standartian olan CE belgesine szhip isletmelerin vermis oldugu yetki ile uygunluk onayi olan
iirfinler satin alinacaktr. isteniten belgeler ihale dosyasina konulacaktir. Aksi takdirde
degerlendirme cigi kalacaktir,

Patnos Devlet Hastanesi ismi ve logosu bulunmahdir.




T.C.
AGR: VALILIGI
iL SAGLIK MUDURLUGHE

PATNOS DEVLET HASTANESI

COCUK BATTANIYES] TEKNIK SARTNAMESI

1- Ebat1 90*90 em olacak

2- Dokuma %100 pamukiu ofacaktir.

2- Enfazla 60 derecede vikanabilir olacaktir.

4- Kenarlarr biyeli olacaktir.

5- Cinsi pazen kumas olacaktir.

6- (Gramaji en az 350 gram olup ¢ift kath clacaktir

7- Kurum tarafindan numune {izerinden degerlendirme vapilip, renk kurum tarafindan
belirlenecektir.

8- Uriinler tek tek ambalajh olacaktir.

8- Patnos Devlet Hastanesi ismi ve logosu bulunmalidir.

10- Cocuklar igin uygun ¢izgi film karakterli desenli olmahdir. Degerlendirme idarece numune
{izerind2 yapilacaktir.
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T. C.
AGRI VALILIGI
it SAGLIK MUODORLUGO

Diyadin Devlet Hastanesi

YASTIK KORUYUCU TEKNIK SARTNAMESI

1. En az 50x70 cm Ebatlarinda sivi gegirmeyen distii haviu alty péliliretan clmahdir.

2. Yikama sicakliginda erimemeli ve birbirine yapismamalidir,

3. yikama sonras: dlgiilerinde bir degisiklik olmamahdr.

4, Beyaz Renk olmalidir.

5. Teri emmeli hava gegirgenli almah islakli§ alta gecirmemelidir.

6. Camasir suyundan etkilenmemeli sGlfirik asit harig temizlik maddeleri ile temizienmelidir.

7. Diyadin Devlet Hastanesi logosu bulunmahdir.

Me
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T.C.
AGRI VALILIiGi
it SAGLIK MUDURLOGD

Diyadin Devlet Hastanesi

YASTIK (ELYAF) TEKNIK SARTNAMESI
1) Yashk élgiisi 50*70cm dlgiilerde olmalidir.
2} Yastik siftesi 44 Tel/cm? olmahdir. Silte kumagi %100 pamuk olmahdir.
3) Yastik igerisindeki dolgu malzemesi %100 boncuk silikon elyaf olmalidir.
4) Uriintin toplam agir (siltesi ve igerisindeki boncuk silikon elyaf) 950gr olmalidir.

5) Uriin igerisindeki boncuk silikon elyaf, yikama veya kuilanma esnasinda kegelesme ve topaklanma
yapmamalidir.

6} Yastik Girlini numune iizerinden degerlendirilecektir. Numune teslim tutanaklar ihale dosyasina
konulmasi zorunludur aksi halde dosya degeriendirme disi birakilacaktir.

7) Alinan numune bagimsiz faboratuvar tarafindan teste tabi tutulacakur.

Me 8O
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T.C.
AGRI VALILIGI
iL SAGLIK MUDURLUGU

Diyadin Devlet Hastanesi

PiKE TEKNIK SARTNAMESi

1) 100 Pamuklu kumastan dokunmus otmalhdir.

2) Pike ebatlan 175*220 cm olmalidir.

3) Kenar katlamalan 4 cm ve dor kenardan olmalidir,

4) 60 derecede yikanabilmeli cekme oram maksimum %8 olmalidir.

5) Agirhigi 310gr/M? olmalidur.

6) iplik: Atki ; 6/1 ve Cozgi ; 8/1, Atk Sikhgy; 23/25/cm? olmalidur,

7) Yikama maddeleri ile 6zelligi bozulmamalidus.

8) Kumas iizerinde kesinlikle oksidasyon (renk dalgalanmasi) hatas: olmamahdir.

9) Kumag numune iizerinden degerlendirilecektir. Numune teslim tutanaklan ihale

dosyastna konulmast zorunludur aksi halde dosya degerlendirme chgt birakilacakur.

10) Alinan numune bagimsiz laboratuvar tarafindan teste tabi mtulacaktir.

11) ISO 9001-2008 kalite ybnetim sistemine haiz boyahaneler tarafindan ve

uluslararas kalite standartlan olan CE belgesine sahip igletmeler ’in vermis oldugu yetki ve
uygunluk onay: olan iiriinler satin alinacakur. {stenilen belgeler ihale dosyastna konulacakur.
Aksi takdirde degerlendirme dis1 kalacaktir.

12) Ddiyadin Devlet Hastanesi logosu bulunmalidir.

Me met i - Dryadin Deguiel Ha o
ldari v} M.A ILBOG& Dr. RSLAN
Fu RAL Tde No 2022




T.C.
AGRI VALILIGH
IL SAGLIK MUDURLUGU

Diyadin Devlet Hastanesi

BEBEK BATTANIYES] TEKNIK SARTNAMESI

1- Ebadi 90X 90 cm olacak.

2- Dokuma 100 pamuklu olacaktw.

3- En fazla 60 c de yikanabilir olacaktir.

4- Kenarlan biyeli olacaktr.

5- Cinsi pazen kumas olacaktr.

6- Gramaji en az 350 gram olup ift kath olacaktir.

7- Kurum tarafindan numune tzerinden degerlendirme yapilip, renk kurum tarafindan
belirlenecektir.

8- Uriinler tek tek ambalajli olacaktr.

9) Diyadin Devlet Hastanesi logosu bulunmahdir.
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T.C.
AGRI VALILIG
it SAGLIK MODORLOGE

Diyadin Devlet Hastanesi
YETISKIN HASTA BATTANIYES| TEKNIK SARTNAMESI
1) Battaniyeler 160 x 220 (+%3) cm ebatlarinda olacaktr.

2) Battaniyelerin Gretiminde yeni yiin ve sentetik kullanilacak, yiin iplik haline dénistiriiimeden énce
sicak su ile lyi bir sekilde yikanmig olacaktir.

3) Battaniye kalinhg) en az 3 mm olacakbr.

4) Battaniyelerin lif oranlan;

5) Battaniyelerin; (Kopma mukavemeti TS. EN ISO 13934-1 E gore yapilacaktir.)
6) Battaniye, diizgiin bir sekilde gardonlanmg olacaktr.

7) Kullanilacak bordiiriin (kenarin, biye) rengi battaniye rengi ile uyumlu olacaktr, Cozgii tel sayisi En
az 25 tel/ cm biikiimli polyester iplik C8zgii ipligi: Atki ipligi: Yiin ve sentetik lifin uzuntugu % 100
Polyester veya Akrilik En az % 70 yiin Kalan) sentetik elyaf (polyester, Akrilik, Polyamid) 60 ile 80 mm
arasinda Iplik Numarasy: iplik siklig1 : Kopma mukavemeti: C52gii: 60 tex ya da 540 denye (62g igin
en az: 12 tel/cm Gézgii igin en az: 750 N Atki: En az 2,5 Nm Atki icin en az: 12 tel/cm Atk igin en az:
250 N Atk tel sayist En az 27 tel / cm bikiomsiiz polyester iplik Orgiisii Bezayag

8) Battaniyenin biyesi kenann tek yiiziinde en az 3 cm genislidinde sentetik iplikie, ice kivrik gift
dikisli, kenarlar agik kalmayacak sekilde ve késeleri ¢apraz dikigli olacaktir, (Zarf dikisi)

9) Battaniyenin bir biitiin halinde agirlifi en az 2400 gr olacaktr.

10) Battaniyelerde efrilik, yirtik, leke, giive yenigi, kiif kokusu veya fena bir koku, tamir gérmiis yerler
{delik, kesik, yirtikligin tamir gdrmiisleri), islaklik ve renk dalgalanmas: olmayacaktr.

11) Battaniyelerde deseni bozacak atki ve ¢6zgli hatalan bulunmayacaktr.

12) Battaniyeler; elle tutulduklannda yagh ve sert hissini vermeyecek yumusak bir tuseye sahip
olacaktir.

13) Yag miktari; en fazla % 3,5 olacaktr.
14) Kiil miktan; en fazia % 3 olacaktir.

15) PH degeri 5 - 9 arasinda olacaktr.

Fuat L
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16) Renk hashg); yikamaya, 151a ve siirtinmeye karg dayanikli olacaktir. { TS EN 1SO 105- CO6 ya gére
yaplacak gri skalaya gore dort seviyesinde olacakur.)

17) Kumas numune iizerinden degeriendirilecektir. Numune teslim tutanaklan ihale dosyasina
konulmasi zorunludur akst halde dasya degerlendirme disi birakilacaktir.

18} Alinan numune bagimsiz laboratuvar tarafindan teste tabi tutulacaktir.
19) Diyadin Devlet Hastanesi Logosu bulunmahdir.

M¢ghniet TDROGA
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T. C.
AGRI VALILiGi
IiL SAGUK MODDRLOGO

Diyadin Devlet Hastanesi

GOCUK YATAK KORUYUCU TEKNIK SARTNAMESI

Hijyenik yatak koruyucu ortii 3 {ii¢) bélimden olugmaldir.

En alt tabaka polietilen su gegirmez ve deliksiz kisimdan ibaret olmalidir.
Orta Tabaka seliiloz olmaldir.

Ust tabaka su gegirgen hidrofilik Non Wowen materyelden olmahdir.
Yatak koruyucu ortii 60 cm x 90 cm {£ 5 cm) ebatlaninda olmalidir.
Uretici firmada CE belgesi olmalidir.

Hastanin cildine deg@en kisimlar rahatsiziik vermeyecek &zellikte oimah ve antialerjik

yapida olmali cildi tahrig etmemelir.

5.

6.

En az 10’ lu paketler halinde olmalidir.

Uriin; T.C.Saglik Bakanhi: tarafindan onayli olmah ve istekli firma tarafindan onayl

oldugu belgelendirilmelidir.

B.

su emici 6zellidi olmali topaklanma yapmamalidir.

9. Yatak koruyucu bez dayanikh olmali kolay yirtimamahdir.

10.Numune degerlendirilecektir

7. Ddiyadin Devlet Hastanesl logosu bulunmalidir.
Melmet,iLBOGA
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T.C.
AGRI VALILIGI
iL sAGUX MODURLOGO

Diyadin Devlet Hastanes

YATAK KORUYUCU TEKNIK SARTNAMESI
1. Ustii havlu alt poliiiretan olmal {izerinde kullanilan kumagtn 85 i Kardering ipligi 15 i akrilik veya
polyester olmalidir.
2. Kullarmlan pamuk ve pamuk polyester kumagin metrekare agirhgi en az 140 g ped kisminin
metrekare agirhg poliiiretan cinsinden en az 380 g olmaldir.

3. Camasir makinelerinde 90° C de yikanabilir olmaldr.

4. Yikama sicakhiginda erimemeli ve birbirine yapismamali, yikamadan sonra cabuk kuruyan ve iiti
istemeyen dzellikte olmaldir.

5. Yikandiktan sonra en, boy ebatlan kiigilmemeli ve ytkamada gekmezligi atki — ¢dzgil yoniinden
en ¢ok 0, 5 olmalidir.

6. En az 750 yikanabilme garantili olmahdir.

7. Beyaz renkte olmalidir.

8. Antibakteriyel, antiallerjen olmali ve terleme yapmamalidir.

9. Teri emmeli hava gecirgenligi olmal, islaklif alta gecirmemelidir.

10. Yatak stii ebadi 20 X 190 cm. olmahdir.

11. Yatak yanlarinda 20 ser cm’lik yiikseklik olup dért kdseden lastikli olmalidir.

12. Camasir suyundan etkilenmemelidir. Sillfirik asit harig temizlik maddeleri ile
temizlenebilmelidir.

13, TSE EN I1SO $001: 2000 kalite yGnetim sistem standartiar: belgesine sahip olmahdir.

14, Alez kesinlikle tek par¢a olmalidir

15) Ddiyadin Devlet Hastanesi logosu bulunmahdir.
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T.C.
AGRI VALILIGI
it SAGLIK MUDURLUGU

Diyadin Devlet Hastanesi

COCUK NEVRESIM TAKIMI TEKNIK SARTNAMESI

1. 100 cm x 100 cm ebatlarinda olmalidir.

2. Carsaf 100 cm x 150 cm ebatlaninda olmahdir.

3. Yastik kil 50 cm x 70 cm ebadinda gizli kapakl olacaktir.

4. 100 pamuktan imal edilmis olmahdur.

5. Yikanma sonrasi solmamali ve deforme clmamalidir.

6. Atk ve ¢dzgii toplama cm? de en az 57 tel olmaldir.

7. Atk ve ¢bzgide ip ve tarh artiklan olmamalidir,

8. Kolay ve her tiirldi deterjanla ve gamagir suyu ile yikanmaya uygun olmalidir.
9, {(Jtiilemesi kolay olmaldir.

10. Cekme orant sadece ilk ytkamada bir metrede en fazla; 2 ecm, ¢bzglide 2 cm olmahidsr.
11. Nevresimin agiz kismi en 2z 5 ilikli olup digmeleri dikilmis olmahidir.

12, 90 derecede yikanmaya elverisli clmalidir.

13. Nevresim takimi tek ¢arsaf, yashk kilifi ve nevresimden olugmal, nevresim takimlan ag2i
yapismali ambalajlarda kullanima hazir olmahdir.

14. Nevresim takimlaninda dikis baslama ve bitig yerlerinde pekigtirme yapilacaktir.

15. Kurum tarafindan numune iizerinden degerlendirme yapilip, renk kurum tarafindan
belirlenecektir.

15) Diyadin Devlet Hastanesi logosu bulunmahdir.

Melime
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AGRI VALILIGH
iL SAGLIK MUDORLUGU
Diyadin Devlet Hastanesi

NEVRESIM TAKIMI TEKNiK SARTNAMES]
1- Nevresim Takuni 160 cm x 220 cm ebatlarinda olmalidir.
2- Nevresim Takimi beyaz renkte olmalidur.
3- Yastik kilifi 50 cm x 70 cm ebadinda gizli kapakl olacaktir.
4- %100 pamuktan imal edilmis olmalidsr.
5- Yikanma sonrasi solmamal ve deforme olmamahdir,
6- Atki ve ¢ozgli toplama cm? de en az 57 tel elmahdur.
7- Atks ve gzglide ip ve tarh artiklan olmamalidir.
8- Kolay ve her tiirlt detetjanla ve gamagir suyu ile yikanmaya uygun olmahdir.
9- Uthilemesi kolay clmalidir.
10- Cekme oran: sadece ilk yikamada bir metrede en fazla; 2 cm, ¢8zghde 2 cm olmahdir.
11- Nevresimin agiz kismi en az 5 ilikli olup diigmeleri dikilmis olmalidir.
12- Diyadin Devlet Hastanesi logosu bulunmalidir.

13- Numune idarece degerlendirilecektir.

URAL Melmet 4LBOGA
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T.C. <. s M
AGRI VALILIGi
iL SAGLIK MUDURLGED
HAMUR iLCE DEVLET HASTANESI

YETISKIN HASTA BATTANIYESI TEKNIK SARTNAMESI

1. Battaniyeler 160 cm x 220 cm (£%3) ebatlarinda olmalidir.

2. Battaniyelerin Gretiminde yeni yiin ve sentetik kullantacak, yin iplik haline dénistiriimeden

once sicak su Heliyi bir sekilde yikanmis olacaktir,

Battaniye kalinligi en az 3 mm olacakur,

Battaniyelerin kc')pma mukavemeti TS EN 15O 13934-1'e Bore vapilacaktr,

Battaniye diizgiin bir sekilde sardonlanmis alacaktir.

Kullamlacak bordiiriin {kenar, biye) rengi battaniye rengi ile uyumlu olacaktir, Cozgd tel saytst

en az 25 tel/cm biikimlii polyester iplik cdzgii ipligi, Atk ipligi: yln sentetik lifin uzunlugu

%100 polyester \’eya akrilik en az %70 yiin kalani sentetik elyaf (polyester, akrilik, polyamid)

60 ile 80 mm arasinda iplik Numarase: Iplik Sikhg: Kopma Mukavemeti; Cozgii: 60 tex ya da

540 denye ¢ézgiificin en az: 12 tel/cm Cozgu icin en az: 750 N Atki: En az 2,5 Nm Atkt icin en

az 12 tel/cm Atkki igin en az; 250 N Atk tel say1si en az 27 tel/cm bikdmsiiz polyester iplik

Grglsii Bezayag)

7. Battaniyenin biyesi kenarin tek yuziinde enaz 3 cm genisliginde sentetik iplikle, ice kivrik gift
dikislt kenarlar agik kalmayacak sekilde ve kisseleri capraz dikisli olacaktir.(Zarf dikisi)

8. Battaniyenin bir biitiin halinde agirhgi en az 2400 gr olacaktr.

9. Battaniyelerde egrilik, yirtik, leke, giive yenigi, kif kokusu veya fena bir koku, tamir Bormiis
verler (delik, kesik, yirtikligin tamir gbrmiislteri), islaklik ve renk dalgalanmasi olmamalidir.

10. Battaniyelerde deseni bozacak atki ve ¢ozgii hatalari bulunmayacaktur.

11. Battaniyeler; elle tutulduklarinda yagh ve sert hissini vermeyecek yumusak bir tuseye sahip
olacaktir,

12. Yag miktan; en fazla %3,5 olmahdr.

13. Kl miktar); en fazla %3 olmalidir.

14. PH degeri 5-9 arasinda olmalidir.

15. Renk hashgy; yikamaya, 1giga ve sirtiinmeye kars dayanik olacaktir.{TS EN ISO 105-C06’ya
gore yapilacak gri skalaya gére dért seviyesinde olacaktir.)

16. Kumag numune iizerinden degerlendirilecektir. Numune teslim tutanaklarinin ihale dosyasina
konulmas: zorunludur aksi halde dosya degerlendirme dis: birakilacaktir.

17. Alinan numune bagimsiz laboratuvar tarafindan teste tabi tutulacakr.

18. Hamur [Ige Devlet Hastanesi logosu olmaldir,

Mehme Necip KAYA é
Tagpthr Kayit
wAs

v ke w

Evrakin elektronik imzali suretine http://e-belge. saglik gov.tr adresinden c6175bf0-df34-46b4-a5ad-77a3b91d 1418 kodu ile eriscbilirsiniz.
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna gore giiventi elektronik imza ile imzalanmstar.
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AGRI VALILI &
iL SAGLIK MUDORLGED
HAMUR ILCE DEVLET HASTANES]

YASTIK (ELYAF) TEKNIK SARTNAMESI

1. Yastik iclisii 70.cm x 50 cm olmalidir.

2. Yastik siltesi 44 SeI/ cm? olmalidir. Silte kumagi %100 pamuk olmaidir,
3. Yastik icerisindeki dolgu malzemesi %100 boncuk silikon elyaf olmahdr,
4 0

5

6. Yastik iiritnii numune tzerinden degerlendirilecektir, Numune testim tutanakiarinm ihale
dosyasina konulmas) zorunludur aksi halde dosya degerlendirme dist birakilacaktr.
7. Abnan numune bagimsiz laboratuvar tarafindan teste tabj tutulacaktir,

AhmetE

re SONAY
Hamurp H g

Evrakin elekironik imzah surctine http://e-belge saglik.gov. tr adresinden c6175bf0-df34-46b4-a5ad-77a3b91d1418 kodu ile crisebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayili elekironik imza kanuna gore gitvenli elektronik imza ile imzalanmustrr.



T.C.
AGRI VALILi&]
IL SAGUIK MUDURLUGD
HAMUR ILCE DEVLET HASTANESI

COCUK YATAK KORUYUCU TEKNIK SARTNAMESI

1. Hijyenik yatak karuyucu 3 (ii¢) balimden olusmalidur.
3. l.a. Enalt tabaka polietilen su gegirmez deliksiz kisimdan ibaret olmahdir.
b. 1.b. Ortajtabaka seliiloz olmaldir.
¢ l.c Ust thaka su gecirgen hidrofilik Non Wowen materyalden almalidir.
2. Yatak koruyucu artii 60 cm x 90 cm {£5 cm) ebatlarinda olmalidir.
3. Uretici firmada CE belgesi olmahdr.
4. Hastamin cildine degen kistmlar rahatsizlik vermeyecek 6zellikte olmah ve antialerjik yapida
olmal cildi tahrisletmemelidir.
5. Enaz 10'lu paketler halinde olmalidr.
6. Uriin; T.C Saglik Bakanhg tarafindan onayh olmal ve istekli firma tarafindan onayl oldugu
belgelendiritmelidir.
7. Suemici dzelligi atmah topaklanma yapmamalidir.
8. Yatak koruyucu bez dayanikh olmali kolay yirtilmamaldir.
9. Numune degerlendirilecektir.
10. Hamur ilge Devlet Hastanesi logosu olmalidrr.

Mehmpt Necip KAYA
1 ayit
Kentol Netkilisi

i i . kodu ilc erigebilirsiniz.
Evrakin elektronik imzali surelir}c http://e-belge sagllk.go-v.u' adrﬁ-lmlicn c6ll7.5bﬂ)-dB4-46b4-a5ad 77a3b91d 1418 kodu ile erigel
Bu belge 5070 sayil1 elekironik imza kanuna gore gilvenli elektronik imza ile imzalanmistir



T.C.
s gém VALILIGI
AGLIK MUDURLUE(
HAMUR ILCE DEVLET HASTANES|

Ahme mre
Mehmet/Necip KAYA Ham

SONAY

Fabue D?LU‘Z%?
Aul'e Orebfor

Evrakn clcktronik imzali surctine hitp://e-belge saglik gov.tr adresinden c6175bf0-di34-46b4-a5ad-77a3b9 1 d14f8 kodu ile erisebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayili clektronik fmza kanuna gore glivenli elektronik imza ile imzalanmistir.
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AGRI VALILIGI
iL SAGLIK MODURLDGU
HAMUR ILCE DEVLET HASTANES|

COCUK NEVRESIM TAKIMI FKNIK SARTNAMESI

VX NO W R WM
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14,
15.

16.

100 cm x 100 cm ebatlarinda olmalidir.

Cargaf 100 cm x 150 cm ebatlarinda olmalidir.

Yastik kilifi 50 cm x:70 cm ebadinda gizli kapakl almalidir.

%100 pamuktan imal edilmis olmalidir,

Yikanma sonrasi so:lmamah ve deforme olmamalidir.

Atk) ve gbzgii toplama cm? de en az 57 tel olmabdr.

Atk ve ¢ozglide ip ve tarh artiklar olmamahdir.

Kolay ve her tiirti cieterjanla ve gamagir suyuyla yikanmaya uygun olmaldir.
Utiilemesi kolay olmaiidir.

. Cekme oram sadec:e ilk ylkamada bir metrede en fazla; 2 cm, ¢ozgtide 2 cm olmahdir.

. Nevresimin agiz kismi en az 5 ilikli olup diigmeleri dikilmis olmahdir.

. 90 derecede yikanmaya eiverisli olmahdir.

. Nevresim takimi te:k cargaf, yastik kilifi ve nevresimden olugmal, nevresim takimiar agzl

yapigmal ambalajlarda kullamima hazir olmahdir,

Nevresim takimiarinda dikig baslama ve bitig yerlerinde pekistirme yapilmaldir.
Kurum tarafindan @umune Uzerinde degerlendirme yapilip, renk kurum tarafindan
belirlenecektir,

Hamur iice Devlet Hastanesi logosu olmalidir.

Mehmef Necip KAYA
yit
Kartrtd Yetkilisi

Evrakin clektronik imzals suretine hitp://e-belge saglik gov.ir adresinden c61 75bf0-d£34-46b4-a5nd-7723b91d14£8 kodu ile erisebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayih clektronik imza kanuna gére gavenli clektronik imza ile imzalanmstrr.
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AGRI VALILI&H
IL SAGLIK MUDURLGED
HAMUR ILCE DEVLET HASTANESI

BEBEK BATTANIYESI TEKN|K SARTNAMES]

Ebadi 90 cm x 90 ¢m olmalidir.

Dokuma %100 pamuklu olacaktir.

En fazla 60 derecede yikanabilir olacaktir.

Kenarlan biyeli olacaktir.

Cinsi pazen kumas olacaktir.

Gramajt en az 350!gram olup cift kath olacaktir.

Kurum tarafindan pumune Uzerinde degerlendirme yapilip, renk kurum tarafindan
belirlenecektir.
Hamur {Ige Devlet Hastanesi logosu olmalidtr.
9. Uriinler tek tek ambalajli ofacaktir.

NowvswN e
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Evrukan elektronik imzah surctine hitp://e-belge. saglik gov.tr adresinden ¢6175bf0-df34-46b4-a5ad-77a3b91d 1418 kodu ile erigebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayil: elektronik imzn kanuna gore gitvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
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HAMUR iLCE DEVLET HASTANESI

YATAK KORUYUCU TEKNIK SARTNAMESI

1. Ustii haviu alti polifiretan olmalt iizerinde kullanilan kumagin %85i kardering ipligi %15 i
akrilik veya polyester olmaldir.

2. Kullarlan pamuk ve pamuk polyester kumagin metrekare agirhg en az 140 gram ped
kismirun metrekare agirlig poliGiretan cinsinden en az 380 gram olmalidir.

3. Gamagir makinesinde en fazla 90" c de yikanabilir olmalidir.

4. Yikama sicakliginda erimemeli ve birbirine yapismamal, yrtkamadan sonra cabuk kuruyan ve
{itil istemeyen 6ze7likte olmahdir.

5. Yikandiktan sonra en-boy ebatlan kiigiilmemeli ve yikamada ¢ekmezligi atki-¢dzgii yoninden
en ¢ok 0,5 olmalidiy.

6. Enaz 750 yikama garantili olmahdir.

7. Beyazrenkte olmajldlr.

8. Antibakteriyel, antlallerjen olmali ve terleme yapmamalidir,

9. Teri emmeli, hava gegirgenligi almal, isiakli alta gecirmemelidir.

10. Yatak iistl ebadi 90 cm x 190 cm olmalidir.

11. Yatak yanlarnda 2?'§er cm'lik yiikseklik olup dort kdseden lastikli olmahdir.

12. Gamagir suyundan etkilenmemelidir. Siilfirik asit hari¢ temizlik maddeleri ile
temizlenebilmelidir,

13. TSE EN ISO 9001: 2000 kalite yonetim sistem standarttar belgesine sahip clmalidir.

14. Alez kesinlikle tek parca olmahdr,

15. Hamur ilge Devlet Hastanesi logosu almaldir.

Evrakuin elektronik imzah surctil}c htip://e-belge saglik gov tr adsesinden c6175bf0-df34-46b4-a5ad-77a3b91d1418 kodu ile erigebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayili clektronik imza kanuna gore gitvenli elektronik imza ile imzalanmustir,
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iL SAGLIK MUDURLUGU
HAMUR {LGE DEVLET HASTANESI

PIKE TEKNIK SARTNAMESI

%100 pamukliu kumagtan dokunmusg almalidir.

Pike ebatlan 175 ¢m x 220 cm olmalidir.

Kenar katlamalar 4 cm ve dort kenarda olmalidir.

60 derecede ynkanfbilmeli cekme oranm maksimum %8 olmalidir.

Agirhig 310 gr/ m? olmahdir.

iplik: Atki; 6/1, Co2gii 8/1, Atk Sikhigy; 23/25/ cm? olmahidar.

Yikama maddeleri jle 6zelligi bozulmamalidir.

Kumas Uzerinde kesinlikle oksidasyon {renk dalgalanmasi} hatast olmamahdir.

Kumas numune Gzerinden degerlendirilecektir. Numune teslim tutanaklanmin ihale dosyasina

konulmasi zorunludur aksi halde dosya degerlendirme digt birakilacaktur.

10. Alman numune bagimsiz laboratuvar tarafindan teste tabi tutulacaktir.

11. 1SO 9001-2008 kaiite ydnetim sistemine haiz boyahaneler tarafindan ve uluslararas kalite
standartlar olan CE belgesine sahip isletmelerin yetki ve uygunluk onayi olan triinler satin
alinacaktir. istenilen belgeler ihale dosyasina konulacaktir. Aksi takdirde degerlendirme digi
kalacaktir,

12. Hamur [ige Devlet Hastanesi logosu olmakhdir.

WP NOM AW e

Evrakin elektromk imzals surctine htip.//e-belge. saglik.gov.ir adresinden c6175bf0-df34-46b4-a5ad-77a3b91d1418 kodu ile erigebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayih elektronik imza kanuna gbre givenli elektronik imza ile imzalanmustir.
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iL SAGLIK MUDURLUGD
HAMUR ILCE DEVLET HASTANESI

NEVRESIM TAKIMI TEKNIK SARTNAMESI

Nevresim Takimi 160 cm x 220 cm ebatlarinda olmalidir.
Nevresim Takimi beyaz renkte olmalidir.
vastik kdifi 50 cm x 70 cm ebadinda gizli kapakh olacaktir.
3,100 pamuktan imal edilmis olmalidir.
Yikanma sonrasi salmamali ve deforme olmamalidir.
Atk ve ¢ozgii toplama cm?’de enaz 57 tel glmaldir.
Atk: ve cézglide ip tarh ve artiklar olmamalidir.
Kolay ve her tiiriii deterjania ve camagir suyu ile yikanmaya uygun olmaldr.
Otiilemesi kolay olmahdir.
. Cekme orani sadece ilk yikamada bir metrede en fazla; 2 cm, ¢d2giide 2 cm olmalidir.
. Nevresimin agiz kismi en az 5 ilikli olup digmeleri dikilmig olmahdir.
. Hamur lige Devlet Hastanesi logosu bulunmalidir.
. Numune idarece degerlendirilecektir.

W NG R W
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Evrakin elektronik imzal suretine http-//e-belge saglik gov.tr adresinden c6175bf0-df34-46b4-a5ad-77a3b91d1418 kodu ile erigebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayih elektronik mza kanuna gore glivenli elektronik imza ile imzalanmistir
. e
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Tutak Devlet Hastanesi

BEBEKIBATTANIYESI TEKNIK SARTNAMESi
1- Ebad) 90X 90 cm olacak.
2- Dokgma 100 pamukiu olacaktir,
3- En fazla 60 c de yikanabilir olacaktir.
4- Kenarlan biyeli olacaktir.
5- Cinsilpazen kumas olacaktir.
6- Granaji en az 350 gram olup cift katl: olacaktir,

7- Kurur tarafindan numune Gizerinden degerlendirme yapihp, renk kurum tarafindan
belirlenpcektir,

8- Uriinfer tek tek ambalaji olacaktr.

9) TutakjDevlet Hastanesi logusu bulunmaldir.

i ve tatl igier
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E n elektronik imzali suretine http://e-belge.saglik gov.ir adresinden 3b1bed5b-3fd6-476¢-aib4-c74d2833ba05 kodu ile erigebilirsiniz.
B:qgc 5070 sayili elektronik imza kanuna gore gliventi elektronik imza ile imzalanmstar.
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AGRI VALILIGi
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Tutak Devlet Hastanesi

YASTIMKORUYUCU TEKNIK $ARTNAMESI

1. En a§ 50x70 ¢cm Ebatiarinda sivi gecirmeyen distii haviu alt péliiiretan olmalidir.

2. Yikama sicakhgmda erimemeli ve birbirine yapigmamalidir.

3, Vlkall\a sonras) dlgiilerinde bir degisiklik olmamahdir.
4. Beyaf Renk olmahidir.
5. Teri gmmeli hava gecirgenli olmals islakh§: alta gecirmemelidir.

6. Camgsir suyundan etkilenmemeli siilfirik asit harig temizlik maddeleri ile temizlenmelidir.

7. Tutal Devlet Hastanes; logusu bulunmalidir.
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E n clektronik imzah suretine htip://e-belge saglik.gov.tr adresinden 3b1bed5h-3fd6-476e-afb4-¢74d2833ba05 kodu ile erigebilirsiniz.
Bﬁgﬁ 5070 sayih elektronik imza kanuna gdre gitvenli clektronik imza ile imzalanmmstir.
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AGRI VALILIGI
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Tutak Devlet Hastanesi

YETISKIN HASTA BATTANIYESI TEKNIK SARTNAMES!

Battarjiyeler 160 x 220 (+%3) cm ebatlaninda olacaktir.

2) Battrniyelerin dretiminde yeni yiin ve sentetik kullanilacak, yiin iplik haline déniigtiriilmeden dnce
sicak sy ile iyi bir sekilde yikanms olacaktir.

3) Batfaniye kahnhg en az 3 mm olacaktir.
4) Battniyelerin lif oranlan:
5) Battaniyelerin; (Kopma mukavemeti TS. EN SO 13934-1E gore yapilacaktir.)

6} Battpniye, diizgiin bir sekilde sardonlanmis olacaktrr.

7) Kullgnilacak bordiiriin {kenarin, biye) rengi battaniye rengi ile uyumiu olacaktir. Cdzgii tel sayis: En
az 25 tql/ cm bitkamiii polyester iplik Gozgii iphigi: Atk Ipligi: Yin ve sentetik lifin uzunlugu % 100
Polyester veya Akrilik En az % 70 yiin Kalarw sentetik elyaf (polyester, Akrilik, Polyamid) 60 ile 80 mm
arasind Iplik Numaras:: iplik sikhg : Kopma mukavemeti: C2gii: 60 tex ya da 540 denye Cozgii icin
en az: X2 tel/cm Cozgii icin en az: 750 N Atki: En az 2,5 Nm Atki icin en az: 12 tel/cm Atk icin en az;
250 N Atk tel sayisi En az 27 tel / cm biikiimsiiz polyester iplik Orgiisii Bezayag

8) Battgniyenin bivesi kenarin tek yiiziinde en az 3 cm genisliginde sentetik iplikle, ice kivrik ¢ift
dikisli, Renarlar agik kalmayacak sekilde ve kdseleri gapraz dikisli olacaktir. {Zarf dikigi)

9) Battgniyenin bir biitiin halinde agirlig en az 2400 gr olacaktir.

10) Bagtaniyelerde egrilik, yirtik, leke, giive yenigi, kiif kokusu veya fena bir koku, tamir gormiuis
yerler {gelik, kesik, yrtikligin tamir gérmiisleri), islaklik ve renk dalgalanmasi olmayacaktr.

11) Bataniyelerde deseni bozacak atki ve ¢6zgii hatalar bulunmayacaktir.

12) Batrniyeler; elle tutulduklarinda yagl ve sert hissini vermeyecek yumusak bir tuseye sahip
olacakty,

13) Yag miktar; en fazla % 3,5 olacaktir.
14) Kiil fniktan; en fazla % 3 olacaktir.

15) PH degeri S - 9 arasinda olacaktir, 161 ve Mol igior
“ongr ThsDEmI Riadiird

Q:H "Su AQ

Mk_imull surctine hitp://e-belge.saglik.gov.tr adresin
ge 5070 sayili elcktronik imza kanuna gdre givenli clektronik imza ile i

3fd6-476¢c-afb4-c74d2833bal5 kodu ¥ irsiniz.
1stir.



16) Renk hashg; yikamaya, i1s1ga ve surtinmeye karst dayanikl olacaktir, { TS EN ISO 105- C06 ya gore
yapilagak gri skalaya gére dért seviyesinde olacaktir.)

17) l(l.:lnas numune iizerinden degerlendirilecektir, Numune teslim tutanaklar ihale dosyasina
konulrgas: zorunludur aksi halde dosya degeriendirme disi birakilacaktir.

18) Alihan numune bagimsiz laboratuvar tarafindan teste tabi tutulacaktir.

19) Tutgk Deviet Hastanesi logusu bulunmalidir.

“Toncer TASDEMIL.

A).\\ !i'é‘&\/ #:l &T H‘l‘ﬂﬂ.

!

24T ¥ st gv es
; d Madori

E n clektronik imzah suretine htip://e-belge saglik.gov.tr adresinden 3b1bed 5b-31d6-476¢-alb4-c74d2833ba05 kodu ile erigebitirsiniz.
B:qE,c 5070 sayil; elektronik imza kanuna gore gitvenli clektronik imza ile imzalanmistir.



TG
AGRI VALILIGi
iL SAGUIK MUDURLDEU

Tutak Devlet Hastanesi

YATAK|KORUYUCU TEKNiK SARTNAMESI

1. Ustii pavlu aitr politiretan olmals uzerinde kullanilan kumagin 85 i Kardering ipligi 15 i akrilik veya

polyest
2. Kullaf

metrek

v olmaldir.
ilan pamuk ve pamuk polyester kumagin metrekare agirligi en az 140 g ped kisminin
re agirh poliiiretan cinsinden en az 380 g olmalidir,

3. Camagir makinelerinde 90° C de yikanabilir olmalidsr.

4. Yikanja sicaklifinda erimemeli ve birbirine yapismamall, yrtkamadan sonra ¢abuk kuruyan ve iitii
istemeypn dzellikte oimahdsr.

5. Yikangliktan sonra en, boy ebatlan kiiglilmemeli ve yikamada cekmezligi atki — ;iizg‘? yoniinden

en¢ok0
6.En az

5 ofmaldir,
F50 yikanabilme garantili olmalidir.

7. Beyazgenkte clmaldir,

8. Antibgkteriyel, antiallerjen olmali ve terleme yapmamaldir.

8. Teri eimeli hava gegirgenligi olmals, islakhigi alta gegirmemelidir.

10. YataH Gstii ebadi 90 X 190 cm. olmahdir.

11. Yataljyanlarinda 20 ser cm'tik yiikseklik olup dért kdgeden lastikli olmahdur.

12.Cam
temizien

Ir suyundan etkilenmemelidir. Siiifirik asit harig temizlik maddeleri ile
bilmelidir,

13. TSE EW 1SO 9001: 2000 kalite ySnetim sistem standartiar belgesine sahip olmahder.

14, Alez krsinlikle tek parga olmalidir

15) Tutak |Devlet Hastanesi logusu bulunmalidir.

Tunco=TAS 0EM /&

lq:&h

g4,/

e iaded 3359!




T.C
AGRI VALILIGI
fL SAGLIK MUDORLOEU

Tutak Devlet Hastanesi

PIKE TEKNiK SARTNAMES]

1) 100 Pamukiu kumagtan dokunmus olmalidir.

2} Pike ebatlar 175*220 cm olmalidir.

3) Kenar katlamalan 4 cm ve dér kenardan ofmalidir.

4) 60 derecede yikanabilmeli cekme orani maksimum %8 olmalidir.

5} Agirhgt 310gr/M? cimalidir.

6) Iplik: Atk: ; 6/1 ve Cozgii ; 8/1, Atk Sikhigi; 23/25/cm? olmalidir.

7) Yikama maddeleri ile 6zelligi bozutmamaldir,

|8) Kumas tizerinde kesinlikle oksidasyon {renk dalgalanmasi) hatas) olmamalidir,

5) Kumag numune iizerinden degerlendirilecektir. Numune teslim tutanaklar ihale dosyasina
konuimas: zorunludur aksi halde dosya degerlendirme disi birakilacaktir,

10) Alinan numune bagimsiz laboratuvar tarafindan teste tabi tutulacaktir.

11} 150 9001-2008 kalite ydnetim sistemine haiz boyahaneler tarafindan ve uluslararas: kalite
standart{ari ofan CE belgesine sahip isletmeler ‘in vermis oldugu yetki ve uygunluk onayt olan iiriinler

satin alifacaktir. istenilen belgeler ihale dosyasina konulacaktir. Aksi takdirde degerlendirme digi
kalacakty.

32) Tutak Devlet Hastanesi logusu bulunmalidir.

Tuncer TROENIZ 5 isler

As, d3ad 0 Ac) SorcPas

\]4'1‘0-"\_

E elektronik imzali surctine htip://e-belge seglik gov.ir adresinden 3b1bed5b-3fd6-476¢-afbd-¢74d2833ba05 kodu ile etisebilirsiniz,
B@e 5070 sayili clcktronik imza kanuna gdre givenli elektronik imza ile imzalanmistir.
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I ITTD T.C it X S
AGRI VALILIGi
IL SAGLIK MUDURLUGU
Tutak Deviet Hastanesi

NEVRHSIM TAKIMI TEKNIK SARTNAMESi

1- Nevrgsim Takimut 160 cm x 220 em ebatlarinda olmalidir.
2- Nevrgsim Takimi beyaz renkie olmalidir.

3- Yastug kihfi 50 cm x 70 cm ebaduda gizli kapakh olacakur

4- %I10§ pamuktan imal edilmis olmalidir.

5- Yikanima sonras: solmmal; ve deforme olmamalidir,

6- Atk e ¢tzgii tloplama ¢ de en az 57 tel olmahdir.

7- Atk e ¢ozgiide ip ve tarh artiklan olmamaldir.

8- Kolay|ve her tiirlii deterjanla ve gamagir suyu ie yikanmaya uygun olmalidir

9- Utillesesi kolay olmalidur.

10- Cekipe oram sadece 11k vikamada bir metrede en fazla; 2 cm. ¢bzgiide 2 em olmaldir.
{1- Nevipsimin agiz kisimi en az 5 ilikli olup diigmeleri dikilmig olmahdir,

12- Tuak Devict Hastanesi logosu bulunmakhidir

13- Nunjune idarece degeriendirileccktir,

Torcar “Thsoemil

Asl, S8 ACL 55/ Vem
A .

aci igteT
< vk or

E n clektronik imzali surctine hitp.//e-belge saglik gov.tr adresinden 3b1bed5b-3§d6-476c-afbd-c74d02833ba0s kodu ile erigebilirsiniz.
B::?gc 5070 sayili clektronik imza kanuna gire givenli elektronik imza ile imzalanmastir.



T. C.
AGRI VALILIGI
iL SAGLIK MUDURLGGU

Tutak Devlet Hastanesi

YASTIK (ELYAF) TEKNIK SARTNAMESI

1) Yast{k &l¢iisii 50*70cm olgiilerde oimalidir.

2) Yastik siltesi 44 Tel/cm? olmalidir. Silte kumasi %100 pamuk olmalidir,

3} Yastfk icerisindeki dolgu malzemesi %100 boncuk silikon elyaf o!maldir.
4) Uriinfin toplam agirhg (siltesi ve igerisindeki boncuk silikon elyaf} 950gr olmalidir.

5) Uriir} icerisindeki boncuk silikon elyaf, yikama veya kullanma esnasinda kecelesme ve topaklanma
yapmarpalidir.

6) Yastik triinii numune iizerinden degerlendirilecektir. Numune teslim tutanaklar ihale dosyasina
konulmysi zorunludur aksi halde dosya degerlendirme dis birakilacaktir.

7) Alinah numune bagimsiz laboratuvar tarafindan teste tabi tutulacaktir.

Toncer TAMRNL
9. by
Fbl Sapen At >
i
b3 PR Lf o
o ﬂﬁm.—. v

E tlektronik imzah suretine hitp://e-belge.saglik.gov.ir adresinden 3b1bed5b-3fd6-476¢-atb4-c74d2833bal35 kodu ile erigebilirsiniz.
Bu qge 5070 sayili elektronik imza kanuna gore glivenli elektronik imza ile imzalanmistir.
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T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
AGRI IL SAGLIK MUDURLUGU
ELESKIRT ILCE DEVLET HASTANES]

NEVRESIM TAKIMI TEKNiK SARTNAMESI
1- 160 cm x 220 cm ebatlannda olmalidir.
2- Garsaf 210 cm x 260 cm ebatlarinda olmalidir.
3- Yastik lalifi 50 cm x 70 cm ebadinda gizli kapakh olacaktir.
4- 100 pamuktan imal edilmis olmalidir.
5- Yikanma sonrasi solmamali ve deforme olmamalidir.
6- Atki ve ¢ozgiide ip ve tarh artiklari olmamahdir.
7- Kolay ve her tiirlii deterjanla ve camasir suyu ile yikanmaya uygun olmahdir.
8- Utiilemesi kolay olmalidir.
9- ¢ekme orani sadece ilk ytkamada bir metrede en fazla; 2 cm, ¢ozgiide 2 cm olmalidir.
10- Nevresimin agz kismt en az 5 ilikli olup diigmeleri dikilmis olmalidir.

11- 90 derecede yikanmaya elverigli olmaldir.

12- Nevresim takum tek carsaf, yastik kilifi ve nevresimden olugsmah, nevresim takimlan a2gz
yapismali ambalajlarda kullanima hazir olmalider.

13- Nevresim takimlarinda dikis baglama ve bitme yerlerinde pekistirme yapilacaktr.

14- Kurum tarafindan numune iizerinden degerlendirme yapilip, renk kurum tarafindan
belirlenecektir,




T.C.
_ SAGLIK BAKANLIGI
AGRI .iL S{\GLIK MUDURLUGU _
ELESKIRT ILCE DEVLET HASTANESI

YETi$KiN HASTA BATTANIYESi TEKNi SARTNAME

1- 150 cm x 200 cm ebadinda olmalidir.

2- En az 70 yiin, en fazla 30 sentetik olmalidir.

3- Atki sikhi§1 en az 13 cm, ¢ozgii sikligi 8cm veya battaniyenin agirhg en az 2 kg olmalidir.
4- Yikaninca ¢ekmeyen ve tilylenmeyen ézellikte olmalidir.

- Cozgiin ve atkida ip ve tarh artiklar olmamahidir.

6- Kenarlan giiglendirilerek cevrilmis olmalidir.

7- Battaniyelerin kenar kisimlan ¢ift dikisli olmahdur.

Miij;
“Tibbh




a)
b)
C)
d)

T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
AGRI iL SAGLIK MUDURLUGU
ELESKIRT IL.CE DEVLET HASTANESI

COCUK HASTA BATTANIYESiI TEKNIK SARTNAMESI

Tek kisilik olmaldir.

Renk kurum tarafindan belirlenecektir.

Polar kumas ve yurnusak dokuya sahip kumag 6zelliklerine sahip olmalidir.
Tiiylenme yapmamalidir.

Kenarlari ¢ift igneli kapatma biyeli olmalidir.

Cevdet SARI
Tarkiye K. Hastanelen Kurumy El5. Dev. Hast
Doner Sermaye
Lasimir Kz {5

e




T.C.

SAGLIK BAKANLIGI
AGRI IL SAGLIK MUDURLUGU
ELESKIRT ILCE DEVLET HASTANES]

PiKE TEKNiK SARTNAMESI

1. 100 Pamuklu kumastan dokunmus olmaldir.

2. Pike ebatlari 160x220 cm olmalidir.

3. Kenar katlamalari 4 cm ve dort kenardan olmalidir.

4. 60 derecede yikanabilmeli ¢gekme mukavemeti 2 cm olmalidir.

5. Agirhigi 310gr/metre kare olmalidir.

6. iplik: Atki ; 6/1 ve Cozgii ; 8/1, Atki Sikhigi; 23/25 tel/metre kare olmalidir.
7. Yikama maddeleri ile 6zelligi bozulmamalidir.

8. Tek tek orijinal ambalajinda paketlenmis olarak teslim edilmelidir.

~ Cevdet SAR]
Tiirkeye K. Hastanelen Kurymy Ely. Dev. Hast
Doner Sermaye |
Taginwr Kayit




T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
AGRI IL SAGLIK MUDURLUGU
ELESKIRT iLCE DEVLET HASTANESI

YASTIK TEKNiK SARTNAMESI

1- 50 x 70 cm ebatlarinda olmalidir.
2- En az 1000 gr agirhginda olmalidir.
3- Birinci kalite silikon olmalidir.

4- Numune iizerinden degerlendirilecektir.

T.C. ehlfBakhntig)

Eleskirt{l fa D, -l\;let Hastanesi Cevd
jdg i Cvdel SAR]
Sekreter Tirkiye X Hastanelen Kurymy Els. Dev, Hast
7 Doner Sermaye
‘{/- Tasinir iz

ﬁkm



T.C.

SAGLIK BAKANLIGI _
AGRI _iL S{\GLIK MUDURLUGU _
ELESKIRT IL.CE DEVLET HASTANES]

COCUK NEVRESIM TAKIMI TEKNIK SARTNAMESI
1. 100 cm x 100 cm ebatlarinda olmalidir.
2. Cargaf 100 cm x 150 cm ebatlarinda olmalidrr.
3. Yastik kilifi 50 cm x 70 cm ebadinda gizli kapakli olacaktr.
4, 100 pamuktan imal edilmis olmalidir.
5. Yikanma sonrasi salmamali ve deforme olmamalidir.
6. Atki ve ¢dzgii toplama cm? de en az 57 tel olmalidir.
7. Atki ve ¢ozgiide ip ve tarh artiklari olmamahdir.
8. Kolay ve her tiirlii deterjanla ve gamasir suyu ile yikanmaya uygun olmalidir.
9, Utiilemesi kolay olmalidir.
10. Cekme oram sadece ilk yikamada bir metrede en fazla; 2 cm, ¢ozgiide 2 cm oimalidir.
11. Nevresimin agiz kismi en az 5 ilikli olup diigmeleri dikilmis olmahdir.
12, 90 derecede yikanmaya elverisli olmalidir.

13. Nevresim takimi tek gargaf, yastik kilifi ve nevresimden olugmali, nevresim takimlan agz
yapigmali ambalajlarda kullanima hazir olmalidir.

14, Nevresim takimlarinda dikis baglama ve bitig yerlerinde pekistirme yapilacaktr.

T.C.Sapl Cevdet SAR]
Blegkirt lige e
‘ oner Sermay

Tasinir Kavit Kont. Yetkifisi



T.C.

SAGLIK BAKANLIGI
AGRI IL SAGLIK MUDURLUGU
ELESKIRT ILCE DEVLET HASTANESI

YASTIK ALEZi TEKNIK SARTNAMESI
1. Ustii Havlu Alty PoliUretan Olmal.
2. Camagir Makinasmda 90c de Yikanabilir Olmall.

3. Yikama Sicakhginda Erimemeli ve Birbirine Yapismamali Yikandiktan Sonra Cabuk Kuruyan ve Utii
Istemeyen Ozellikte Olmali.

4. Yikandiktan Sonra En ve Boy Ebatlan Kiigiilmemeli ve Cekmemeli.
5. Beyaz Renkte Oimali.

6. Antibakteriyel ve anti Alerjen Olmal ve Terleme Yapmamli, Teri Emmeli ve Islakhigi Alta
Gegirmemelidir.

7. Yastik Ebati 50 x 70 cm Olmali.
8. Yastik Agzi Fermuarli Olmali.
9. TSE Belgeli Olmal.

10. Alez Tek Parca ve Eksiksiz Olmali.

11. Numune zerinden degerlendirilecektir.

Cevdet SAR]
Has_!anefen Kurumu Els. Dy, Hast

Doner Sermaye
Tasmir K y

Tarkiye K
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T.C.
_ SAGLIK BAKANLIGI
AGRI IL SAGLIK MUDURLUGU
ELESKIRT ILCE DEVLET HASTANESI

GOCUK YATAK KORUYUCU TEKNIK SARTNAMESI

1. Hijyenik yatak koruyucu 8rtii 3 (li¢) boliimden olugmahdur.

a. Enalttabaka polietilen su gegirmez ve deliksiz kisimdan ibaret olmalidir.
b. Orta Tabaka selilloz olmaldir.

c. Usttabaka su gegirgen hidrofilik Non Wowen materyelden olmalidir.

2. Yatak koruyucu ortil 80 cm x 90 cm (% 5 cm) ebatlannda olmahidir.

3. Uretici firmada CE belgesi olmalidtr.

4. Hastanin cildine deden kisimlar rahatsizlik vermeyecek 6zellikte olmah ve antialerjik yapida olmait

cildi tahris etmemelir.
5. Enaz 10' lu paketler halinde olmahdir.

6. Uriin; 7.C.Saglk Bakanlig tarafindan onayli olmali ve istekli firma tarafindan onayli oldugu
belgelendinimelidir.

8. suemici dzellif olmal topaklanma yapmamalidir.
9. Yatak koruyucu bez dayanikh olmal kolay yirilmamalidir.

10.Numune degerlendirilecektir

TC. $a£}h}? Ba anlu‘r/-

Eleskirt lige Pl
Miijde BAL |

~ Cevdet SARI
Tirkiye X Haslanefen Kurumy Els. Day, Hast
Tasimr Kayit -}'




T.C. € s

AGRI VALILiGi
Il Saghk Miidiirligii
Tashgay lige Deviet Hastan

TEKNIK SARTNAME

Nevresim Takim

Nevresim takim beyaz renk olmalidir.

Nevresim takimi 160 cm x 220 cm ebatlarinda olmalidir.

Yastik kilifi 50 cm x 70 om ebatlarinda olmalidyr,

% 100 pamuktan iiretilmis olmaldr.

Yikanma sonras; solma,deforme olma veya yirtilmaya dayanikii olmalidir.,
Utillenmesi kolay olmalidir.

Nevresimin agiz kismi en az 5 ilikli olup dtigmeleri dikilmis olmalidir.
Atk: ve ¢8zgil toplamda cm? en az 57 tel olmalidr,

Cekme oram sadece ilk yikamada | metrede en fazla 2 cm, ¢6zgiide 2 cm olmalidr,
Nevresim takimi iizerinde Saglik Bakanliginimn gtincel logosu bulunmal; ve
altma’TASLICAY ILCE DEVLET HASTANESI" yaziimalidyr,

Numure idarece degerlendirilecektir,

Yetiskin Hasta Battaniyesi

Battaniye 160 cm x 220 ¢m ebatlarinda olmahdir.
Battaniye kalinligi en az 3 mm olmalidir.
Battaniyenin bir btittin halinde agirhg en az 2400 gr olacakur,
Battaniyeler el ile tutuldugunda yagh ve sert hissini vermeyecek yumusak bir tuseye sahip
olmalidir.
Deseni bozacak atk ve ¢0zgil hatas) bulunmamalidir,
Diizgiin bir sekilde sardonlanmis olacakur.
Battaniyelerde egrilik,dikis hatasi,renk dalgalanmasi vs olmamalidur,
Yag miktan en fazla %3,5 olacaktir.
Kill miktar: en fazla %3 olacaktir.
Ph degeri 5-9 arasi olacaktr,
Ozerinde Saglik Bakanhiginm gincel logosu bulunmali ve aluna®’ TASLICAY ILCE
DEVLET HASTANES]"* yazilmalidir,
i e degerlendiril ir.
Numm;f idarece deg eﬁp{

e
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n lektronik imzah suretine hitp://e-belge.soglik.gov.tr adresinden e95{6330-a6cd-4965-9ad1-e74c34893b5 kodu ile erigebilirsiniz,
belgd 5070 sayilt elektronik imza kanuna gére giivenli elektronik imza ile imzalanmustr.



Cocuk Hasta Battaniyesi

* 100 cm x 100 cm ebatiarinda olmalidir,

* Dokuma %100 pamuk olmahdir.,

* En fazla 60 derecede yikanabilir olacaktir,

* Kenarlan biyeli olacaktur.

* Cinsi pazen kumas olacakur.

* ABirh en az 350 gr olup ¢ift katl: olacaktr.

* Urilnler tek tek ambalajli olacaktr.

» Uzerinde Saghk Bakanhgmn giincel logosu bulunmali ve altma“ TASLICAY ILCE DEVLET
HASTANES!"’ yazilmalidir.

* Numune tizerinden degerlendirme yapilacak olup, rengine kurum tarafindan karar verilecektir,

Pike

* % 100 pamuklu kumastan dokunmusg olmalidir,

* Ebatlar1 175 cm x 220 ¢cm olmalidir,

* Kenar katlamalan 4 ¢m ve dért kenardan olmalidur,

* 60 derece yikanabilmeli ve ¢ekme oram maksimum %8 olmalidur.

* Kumas tizerinde kesinlikle renk dalgalanmas: olmamalidir.

* Yikama maddeleri ile &zellikleri bozulmamaiidir.

e Uzerinde Saglik Bakanliginin giincel logosu bulunmals ve altina*"TASLICAY ILCE DEVLET
HASTANES!"" yazilmahdir.

* Numune tizerinden degerlendirme yapilacak olup, rengine kurum tarafindan karar verilecektir.

Yatak Koruyucu

* Beyaz renkte olmahidr,

* Antibaktariyel ve anti allerjen olmali ve terleme yapmamalidir,

* Camagir makinelerinde 90 dereceye kadar yikanabilir olmalidir.

® Yatak {istii ebad: 90 cm x 190 cm olmalidir.

® Yatak yanlarinda 20 ser cm lik yiikseklik olup 4 k¢seden lastikli olmalidir,

* Kesinlikle tek parga halinde olmalidir.

® En az 750 yikama garantili olmalidir.

* Yikandiktan sonra gabuk kuruyan ve iitii yapmaya gerek duymamal.

e Uzerinde Saglik Bakanliginin giincel logosu bulunmah ve altina"TASLICAY ILCE DEVLET
HASTANESI"’ yaziimaldir.

Evrakin elekironik imzal suretine hitp://e-belge.saglik.gov.tr adresinden e95{6330-a6cd-4969-9ad1-c74cf34893b5 kodu ile erigebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayils clektronik imza kanuna gire giivenli elektronik imza ilc imzalanmusti.



Yastik

* Yastik dlgiileri 50 cm x 70 cm olmalidir.
* Yastik siltesi 44 tel/em2 olmalidir.
* Yastik igerisindeki dolgu malzemesi % 100 silikon elyaf olmalidur.

* Dolgu malzemesi olan silikon elyaf yrkamadan sonra kegelesme ve topaklanma
yapmamaldir.

» Uriinin toplam agirhig 1000 gr’ m gegmemelidir.
* Antibaktariyel ve anti allerjen olmali ve terleme yapmamalidir,
¢ Numune idarece degerlendirilecektir.

Cocuk Nevresim Takimi

* 100 cm x 100 cm ebatlarinda olmalidir.

» Nevresim takimi beyaz renk olmalidir

o Carsaf 100 cm x 150 cm ebatlarinda olmalidir.

* Yastik kilifi 50 cm x 70 cm ebatinda gizli kapakli olacaktir.

¢ % 100 pamuktan imal edilmis olmalidir.

* Yikanma sonras: yirtilma solma renk atmasi gibi durumlara maruz kalmamalidir.,
» Atki ve ¢8zgii toplama cm2 de en az 57 tel olmahdur.

» Utillenmesi kolay olmalidr.

® Nevresimin a1z kismi en az 5 ilikli olup diigmeleri dikilmis olmalidr.
* 90 dereceye kadar yikanmaya elverisli olmalidir.

* Cekme orani ilk yikamada metrede 2 cm, ¢6zgilde 2 cm olmalidir.

o Uzerinde Saglhk Bakanhginin giincel logosu bulunmali ve altina*'TASLICAY ILCE
DEVLET HASTANES!"’ yazilmalidir.

* Numune idarece degerlendirilecektir.

Yastik Koruyucu
50 cm x 70 cm ebatlannda siv1 gegirmeyen distll havlu alt poliiiretan olmalidir.
* Yikama sicakliginda erimemeli ve birbirine yapismamahdir.
» Yikama sonrasinda 6l¢illerinde degisiklik olmamalidir.
* 90 dereceye kadar yikanmaya elverigli olmalidur.
* Antibaktariyel ve anti allerjen olmali ve terleme yapmamalidir.

» Uzerinde Saglik Bakanhginin giincel logosu bulunmali ve altina*’TASLICAY ILCE
DEVLET HASTANES!’? yaziimalidur.

¢ Numune idarece degerlendirilecektir.

E lektronik imzali suretine hitp://e-belge.saglik.gov.tr adresinden €9516330-a6cd-4969-9nd1-e74ci34893b5 kodu ile erigebilirsiniz.
Bubelge 5070 sayilt elektronik imza kanuna gdre gilivenli elektronik imza ile imzalanmistr.



Cocuk Yatak Koruyucu

* Yatak koruyucu drtit 60 em x 90 cm ebatlarinda olmalidir,

* En az 10’Iu paketler halinde olmalidir.

» Beyaz renkte olmalidir,

® Su emici 8zelligi olmahdir.

* Antibaktariyel ve anti allerjen olmal; ve terleme yapmamalidr.

¢ Camagir makinelerinde 90 dereceye kadar yikanabilir olmalidur.

* Yikama sonrasi yitniima renk solmasi vb, durumlar yasanmamali.

* Yikandiktan sonra gabuk kuruyan ve iitll yapmaya gerek duymamali.

o Uzerinde Saglik Bakanlifinin giincel logosu bulunmal: ve altna“’ TASLICAY ILCE DEVLET
HASTANESI"’ yazilmahdr.

* Numune idarece degerlendirilecektir.

Evrakin elektronik imzali suretine hitp://e-belge.saglik.gov.tr adresinden e95{6330-a6cd-4969-9ad1-e74cf34893b5 kodu ile erigebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayth clektronik imza kanuna gore giivenli elektronik imza ile imzalanmustir,



